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Kaj je emulzija?



Bitumenska emulzija -

pogled skozi mikroskop

u - mikro kapljice bitumna velikost 1 -20 mikrometrov



Vrste bitumenskih emulzij

u Kationske bitumenske emulzije (kisle ph 2 -3, pozitivni naboj)

u - s polimeri modificirane kationske bitumenske emulzije C60 BP3

u - navadne (cestogradbeni bitumen) emulzije C40 B3

u Anionske bitumenske emulzije



Nańin oznańevanja bitumenskih emulzij



Proizvodnja bitumenskih emulzij

u - bitumen

u - voda

u - emulgator

u - kislina



Skladiģńenje

u - sodi (200 lit)

u - cisterne (30.000 lit)



Skladiģńenje

u je ńasovno omejeno do 6 mesecev od dneva 

proizvodnje

u meģanje emulzije vsaj 1x meseńno

u temperatura nad +5 st. C (sodi)

u 40-60 st. C z meģalom (cisterne)

u sodi morajo biti dobro zaprti

u razlińne vrste emulzij ne smemo meģati med sabo

u ne smemo dodatno redńiti z vodo ali drugimi 

tekońinami



Podrońja uporaba bitumenskih emulzij

u zlepljenost asfaltnih plasti (razen dvoplastnega drenaĥnega asfalta)

u vodonepropustno plast pred vgradnjo drenaĥnega asfalta

u vezivo pri povrģinskih prevlekah

u vezivo pri tankoplastnih prevlekah

u zaģńita cementne stabilizacije

u polaganje geotekstilnih mreĥ za armiranje asfalta

u vezivo pri BSM (z bitumenskim vezivom stabiliziran material)



Povrģinska prevleka na nevezani nosilni 

plasti



Tankoplastna prevleka





Vrste izvedb
u - strojni pobrizg

u - rońni pobrizg



SMERNICE IN TEHNIŃNI POGOJI ZA GRADITEV 

ASFALTNIH PLASTI; TSC 06.300 / 06.410 : 2009 

u Za zagotovitev zlepljenosti plasti (razen dvoplastnega drenaĥnega asfalta) se 

mora izvrģiti pobrizg podlage z bitumensko emulzijo. Kolińina pobrizga je odvisna 

od stanja podlage ter jo je treba prilagoditi vsakemu stanju posebej. Pri uporabi 

polimernega bitumna za sestavo bituminizirane zmesi je treba uporabiti za 

pobrizg tudi emulzijo polimernega bitumna. 

u Rońni pobrizg mora v izjemnih primerih odobriti nadzornik. Podlaga za obrabno 

plast litega asfalta ne sme biti pobrizgana. Pobrizg podlage pa ni potreben, ńe bo 

asfaltna plast neposredno vgrajena na z bitumenskim vezivom vezano ali 

zaģńiteno podloĥno plast, po kateri se ni vrģil promet. O tem odlońi nadzornik.



Pobrizg pred drenaĥnim asfaltom

u Ńe je kot podlaga za drenaĥni asfalt vodoprepustna plast, je potrebno povrģino 
podlage zatesniti s pobrizgom

u - s polimernim bitumnom 1,0 do 1,5 kg/m2 ali

u - s polimerno bitumensko emulzijo 1,5 do 2,2 kg/m2.

u Pobrizgano podlago za drenaĥni asfalt je potrebno posuti s kameno moko ali z 
neobvitimi ali minimalno obvitimi zrni drobirja 

u - frakcije 4/8 mm v kolińini 5 do 8 kg/m2 ali

u - frakcije 8/11 mm v kolińini 7 do 10 kg/m2

u in jih z valjarjem rahlo vtisniti v podlago. Viģek posutega drobirja je treba pred 
vgrajevanjem plasti drenaĥnega asfalta odstraniti. Pobrizg podlage mora biti 
izvrģen strojno in pravońasno, tako da je omogońeno vodi oziroma sredstvu za 
razredńenje bitumna, da pred prińetkom vgrajevanja bituminizirane zmesi izhlapi. 





Zlepljenost

u Je odvisna od:

u - ńistosti podlage

u - pravilne izbire emulzije

u - kolińine pobrizga (kg/m2)

u - vremenskih dejavnikov

u - ńasa razpada emulzije

u - z razpadom emulzije pogojen prińetek asfaltiranja















Kalcijev hidroksid ðzaģńita pobrizga
u !ǇƴŜƴƻ ƳƭŜƪƻ ƧŜ Ǿƛǎƻƪƻ ƪƻƴŎŜƴǘǊƛǊŀƴŀ ǎǳǎǇŜƴȊƛƧŀ ƘƛŘǊƛǊŀƴŜƎŀ ŀǇƴŀ Ȋŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇƻōǊƛȊƎŀ ōƛǘǳƳŜƴǎƪŜ 

emulzije.

u { ōƛǘǳƳŜƴǎƪƻ ŜƳǳƭȊƛƧƻ ǇƻōǊƛȊƎŀƴƻ ǇƻǾǊǑƛƴƻΣ ǇǊƻƳŜǘ ƴŀ ƎǊŀŘōƛǑőǳ ƭŀƘƪƻ ǇƻǑƪƻŘǳƧŜ ŀƭƛ ŎŜƭƻ ƻŘǎǘǊŀƴƛΦ

u !ǇƴŜƴƻ ƳƭŜƪƻ ȊƳŀƴƧǑŀ ŀƭƛ ǇǊŜǇǊŜőƛ ƻǇǊƛƧŜƳŀƴƧŜ ōƛǘǳƳŜƴǎƪŜ ŜƳǳƭȊƛƧŜ ƴŀ ƎǳƳŜ ǾƻȊƛƭΦ

u Pobrizg ostane nedotaknjen in zagotavlja nemoteno lepljenje plasti. Po uporabi suspenzije lahko takoj 
ȊŀǇŜƭƧŜƳƻ ƴŀ ƴƧƻ ƛƴ ƴŀ ǑŜ ǾƭŀȌƴƻ ǇƻǾǊǑƛƴƻ ǘŀƪƻƧ ƴŀƴŜǎŜƳƻ ƴŀǎƭŜŘƴƧƻ Ǉƭŀǎǘ ŀǎŦŀƭǘŀΦ 

u PREDNOSTI

u ω 5ŀƭƧǑŀ ȌƛǾƭƧŜƴƧǎƪŀ Řƻōŀ ŀǎŦŀƭǘƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴǎƪŜ Ǉƭŀǎǘƛ ω tƻƴƻǾƴƛ ǇƻōǊƛȊƎ ƴƛ ǇƻǘǊŜōŜƴΣ ƪŜǊ ǇƴŜǾƳŀǘƛƪŜ 
tovornih vozil ne odstranijo pobrizga 

u ω .ǊŜȊ ǇƻǑƪƻŘō ŀƭƛ ƻŘƴŀǑŀƴƧŀ ōƛǘǳƳŜƴǎƪŜ ŜƳǳƭȊƛƧŜ ω tǊŜǇǊŜőǳƧŜ ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƧŜ ŘƻǾƻȊƴƛƘ Ǉƻǘƛ ƛƴ 
ǎƻǎŜŘƴƧƛƘ ǘƭŀƪƻǾŀƴƛƘ ǇƻǾǊǑƛƴΣ ƻȊƴŀƪ ƛǘŘΦ

u ω [ŀƘƪƻ ǎŜ ǾƻȊƛ ǘŀƪƻƧ Ǉƻ ƴŀƴƻǎǳ ω ~Ŝ ǇƻǎŜōŜƧ ǇǊƛƳŜǊƴƻ Ȋŀ ǾǊƻőŜ ǇƻƭŜǘƴŜ ƳŜǎŜŎŜ

u PORABA 0,25 kg/m2








